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Edmond Knorr & Co. GmbH
Verbund- Pflastersteine
Oberbrucher Strasse 1

41 836 Hückelhoven- Ratheim

Prüfzeugnis Nr.

Antragsteller:
Baustelle:
lnhalt des Antrags:
Probenanzahl:
Probenart:
Kennzeichnung:
Herstelldatum:
Prüftermin:
Probenalter:

Ergebniss:

Mönchengladbach , den 09.02.04

B 041 .1104

Güteprüfung an Beton- Verbundsteinpflaster
in Anlehnung an DIN 18 501

s. Anschrift
Betonwerk
Überprüfung der Abmessungen und Druckfestigkeit gem. DIN 18 501

5 Stück Doppel- T - Drainverbundsteine
Doppel- T- Steine, d= 8cm, grau, mit Fase und 1cm Vorsatz
01 -5mitKreide
18j22Q03 mit Maschine 2

15.01 .04
28 Tage

Die geforderten Werte wurden erreicht.
Der Anteil an Sickeröffnungen bzw. Sickergrube, bezogen auf 1 m2

verlegte Fläche wurde rechnerisch mit ca.7 o/o ermittelt.

Pflasterstein DIN 18 501- 80

2 8. SrP. ?004
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Blatt - 2 - zum Prüfzeugnis- Nr.: B 041 .1104

Güteprüfung Beton- Pflaster, Doppel- T - Stein, d= 8cm, grau, mit Fase, Vorsatz 1cm

Stein
Nr.

GewichtMessung
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200 +- 3mm 160
BO

+- 3mm
+- 3mm

80 +-5mm

\jtern
Nr.

Höhe ")
mm

Bruchlast
KN

Druckfläche
mm2

Druckfestigkeit
N/mm2

81 900 1 2800 70,3

2 82 BBO 1 2800 68,8

3 80 940 12800 73,4
4 B3 1020 1 2800 79.7
5 80 910 12800 71,1

Mittel 72,7

60,0

einschl ießl ich Abgleichsch
Druckfestigkeit muss spätestens nach 28 Tagen erreicht werden.


